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El objetivo de la siguiente investigación fue determinar la influencia  de la utilización de diferentes tamaños y formas de probetas en los valores de resistencia a la compresión ensayados en laboratorio.  
A través del análisis estadístico se pudo conocer la variabilidad de la resistencia de los testigos de concreto y verificar si el resultado estuvo acorde a los valores ya establecidos, ya que  este análisis permite normalizar las condiciones de aceptabilidad del concreto.   
Al término de la investigación se pudo concluir que efectivamente,  la forma, tamaño y la densidad, de los testigos de concreto producen un efecto en los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto.   
De tal forma que  los resultados obtenidos en la probeta cilíndrica de 6” x 12” para todos los casos ofrecieron mejores resultados; ya que estos, superaron la resistencia de diseño establecida; lográndose en todos los casos un excelente control de calidad.   


